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Hoe	vermoeiingslevensduur	verlengen?	
			Verlijmen	van	een	versterkingsplaat	



Ontwerp	

•  benodigde	dikte	massieve	staalplaat	
voor	gewenste	restlevensduur	

•  omrekenen	naar	dikte	bestaande	
staalplaat	+	verlijmde	plaat	



Ontwerp	



Ontwerp	

Aspecten	
•  Sterkte	
•  Schuifspanning	in	lijmverbinding	
•  Vermoeiing	



Serie	tests	vermoeiing	



Serie	tests	vermoeiing	in	Stevin	Lab	
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Serie	tests	vermoeiing	in	Stevin	Lab	

Beoordeling	vermoeiingssterkte	o.b.v.	asspectrum	Moerdijkbrug	



KriLsche	details	

•  Beëindigingen	
•  Lokale	plaatsen	met	grote	sLjNeid		
•  Dwarsdragers	
•  Hoofdliggers	
•  Voor-	en	achterhar	



FEM	Analyse	



Uitvoering	
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Vragen?	


